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DLW LINOLEUM

LINO ART MOON

POPIS

Celkova tloustka EN ISO 24346 mm 25
Rubova vrstva - Juta
Hmotnost EN ISO 23997 g/m? 2900
Site role EN ISO 24341 cm 200
Délka role EN ISO 24341 m 20-31

Obsah materialu

98 % prirodnich materialt (bio a minerainich
nichZ 83 % je rychle obnovitelnych. 100 % re

cyklovatelné, obsah

KLASIFIKACE

: Inény olej, drevni moucka, pryskyfice, mineraly, kavove plevy, jutova tkanina, z
je aZ 40 % recyklovaného materialu.

Specifikace produktu - - EN ISO 24011
Evropska klasifikace EN ISO 10874 tiida 23/34/43
Hoflavost EN 13501-1 tfida Cfl-s1*
Kluznost za mokra EN 16165 App B (DIN 51130) trida R9
Krocejovy utlum ENISO 717-2 dB 5dB
VLASTNOSTI

Odolnost vici otlaku EN ISO 24343-1 mm <0.15
Odolnost vuci otlaku (primérné naméfena hodnota) EN ISO 24343-1 mm =0,09
Barevna stalost EN ISO 105 - B02 stupen 26
Bodovy odpor VDE 0100 kOhm >200
Vznik el. Proudu EN 1815 kV <2

Test koleckovou zidli (typ W) 1ISO 4918 - OK
Pruznost ISO 24344 mm @40
Pruznost (primérné naméfena hodnota) ISO 24344 mm =@ 30
Tepelné odolnost EN 12667 (m#K)yw 0.015
Tepelna vodivost EN ISO 10456 W/(m.K) 0.17
Povrchova Uprava - - Neocare
Odolnost vaci chemikaliim EN ISO 26987 trida Vyborna
Antibakterialni aktivita (E. coli — S. aureus — MRSA)™ E"‘(J'|§§’2§§11)96 - > 99,99% potladent riistu po 24h
Antivirova aktivita (Coronavirus)** 1SO 21702 - > 98,65 % virové aktivity po 5h
KVALITA VNITRNIHO VZDUCHU

TVOC after 28 days EN 16516 <Mli%/92:s; <10
OBEHOVA EKONOMIE

Certification Cradle to Cradle - Silver
CERTIFIKACE
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* Lepeno dle certifikatu-

** pouziti Gtinné metody &isténi je nejlepsi ochranou proti infekci. Cisla DOP jsou k dispozici ve va3i mistni pobolce.

V zavislosti na vystaveni svétlu se barva produktu muaze lisit
A v dusledku pFirozeného procesu oxidace linolea. Proces je nevratny.
Doporucujeme, aby vzorky byly vystaveny slune¢nimu zareni

nékolik hodin pfed provedenim kone¢né volby
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